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15 – дәріс. 

ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ



МАҚСАТЫ

Полимерлердің химиялық реакцияларының 

ерекшеліктерімен танысу.



ЖОСПАР

1. Полимерлену дәрежесі өзгермейтін реакциялар.

2. Полимерлену дәрежесі өсетін реакциялар.

3. Полимерлену дәрежесі төмендейтін реакциялар.



ПОЛИМЕРЛЕНУ ДӘРЕЖЕСІ ӨЗГЕРМЕЙТІН РЕАКЦИЯЛАР

Поливинилацетаттан поливинил спиртін алу

Полимераналогты түрлендіру

cleanpng.com



ПОЛИМЕРЛЕНУ ДӘРЕЖЕСІ ӨЗГЕРМЕЙТІН РЕАКЦИЯЛАР
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Ішкі молекулалық реакциялар
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ПОЛИМЕРЛЕНУ ДӘРЕЖЕСІ ӨЗГЕРМЕЙТІН РЕАКЦИЯЛАР
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ПОЛИМЕРЛЕНУ ДӘРЕЖЕСІН 

ЖОҒАРЫЛАТАТЫН РЕАКЦИЯЛАР

Молекулааралық реакциялар 

2 CH2⎯CH = CH⎯CH2 + 2S

CH2⎯CH = CH⎯CH



CH2⎯CH = CH⎯CH

-H2S
S

Күкіртті вулкандау

ru.wikipedia.org



Блок- және жалғанған сополимерлеу.

+ Na + CH2 = CH
ТГФ Na+   CH2⎯CH      CH⎯CH2

 Na+
+ CH2−C = CH−CH2

CH3

"тірі" дианион

-CH2−C = CH−CH2

CH3

Na+ CH2−C = CH−CH2⎯CH2−CH

CH3

-CH2−C = CH−CH2

CH3

Na+ CH2−C = CH−CH2⎯CH2−CH

CH3

"тірі" блок-сополимер

Нет заголовка



ПОЛИМЕРЛЕНУ ДӘРЕЖЕСІН ТӨМЕНДЕТЕТІН РЕАКЦИЯЛАР

Физикалық деструкция

Термиялық деструкция 

Механикалық деструкция

Фотохимиялық, радиациялық деструкция 
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ПОЛИМЕРЛЕНУ ДӘРЕЖЕСІН ТӨМЕНДЕТЕТІН РЕАКЦИЯЛАР

Ацидолиз

Гидролиз

Химиялық деструкция

Алкоголиз

Амминолиз



ҚОРЫТЫНДЫ

1. Полимерлену дәрежесі өзгермейтін реакцияларға 

полимер аналогты түрлендіру мен молекулаішілік 

реакциялар жатады.

2. Полимерлену дәрежесі өсетін реакцияларға 

молекулааралық, жалғанған және 

блоксополимерлену реакциялары жатады.

3. Полимерлену дәрежесі төмендейтін реакцияларға 

полимерлердің деструкциялану реакциялары 

жатады. 
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