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13 – дәріс.

ПОЛИМЕРЛЕР ЕРІТІНДІЛЕРІНІҢ ФАЗАЛЫҚ 

ТЕПЕ-ТЕҢДІГІ 



Полимер ерітінділерінің фазалық диаграммаларымен 

және полимердің еруінің критикалық 

температураларымен танысу.

МАҚСАТЫ 



1. Полимер - ерітінді жүйесіндегі Гиббс фазалар ережесі.

2. Полимер ерітінділерінің фазалар диаграммаларының 

түрлері. Диаграммадағы жақсы, нашар еріткіштерді,  

критикалық және тетта температураларын анықтау.

ЖОСПАРЫ 



ГИББС ФАЗАЛАР ЕРЕЖЕСІ

C = К – Ф + 2 (1)

C – жүйенің еркіндік дәрежесі,

K – компоненттер саны,

Φ – фазалар саны,

2 – қысым (P) және температура (T).

C = К – Ф + 1             (Ф=1)   (2)



plastinfo.ru

ФАЗАЛЫҚ ДИАГРАММАЛАР

ПОЛИМЕРДІҢ ЕРУІНІҢ КРИТИКАЛЫҚ ТЕМПЕРАТУРАЛАРЫ

Термосезімтал 

полимерлер

ТКЕТ – төменгі 

критикалық еру 

температурасы

ЖКЕТ – жоғарғы 

критикалық еру 

температурасы



ФАЗАЛЫҚ ДИАГРАММАЛАР

ПОЛИМЕРДІҢ ЕРУІНІҢ КРИТИКАЛЫҚ ТЕМПЕРАТУРАЛАРЫ

semanticscholar.org



Жоғары критикалық еру температурасы (ЖКЕТ) бар жүйе.

ЖОҒАРЫ КРИТИКАЛЫҚ ЕРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ 

Үдеріс эндотермиялық, энтропияның өсуі арқылы жүреді Н0, S0.
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Төменгі критикалық еру температурасы (ТКЕТ) бар жүйе.

ТӨМЕНГІ КРИТИКАЛЫҚ ЕРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ



ТКЕТ < ЖКЕТ,

ТКЕТ еріткіштің қайнау температурасы төмен.

Тұйық ерігіштік қисық

ТҰЙЫҚ ЕРІГІШТІК ҚИСЫҚ

ru.wikipedia.org



ПОЛИМЕРДІҢ ЕРУІНІҢ КРИТИКАЛЫҚ ТЕМПЕРАТУРАЛАРЫ

ТКЕТ>ЖКЕТ
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ФАЗАЛЫҚ ДИАГРАММАЛАР



Молекулалық масса артқан

сайын

ЖКЕТ өседі

ТКЕТ төмендейді

ФАЗАЛЫҚ ДИАГРАММАЛАР



1. Температураға сезімтал полимер ерітінділерінің 

Гиббс фазалар ережесіне бағынбайды.

2. Полимерлі ерітінділерінің ЖКЕТ, ТКЕТ, тұйық күй 

диаграммаларын сипаттауды үйрендік және олардан 

жақсы, нашар еріткіштерді, критикалық, тетта 

температуралары анықталды.
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