
Краткая информация о проекте 

Наименование 

 

 

AP09058268 «Физико-химическое конструирование новых 

сложных редкоземельных оксидов для получения 

функциональных материалов» 

Актуальность 

 

В настоящем проекте предлагается экспериментальные и 

теоретические исследования образовании сложнооксидных фаз 

и устойчивость образованных фаз в широком диапазоне 

температур, а также исследование влияние структуры 

образованного соединения и условии синтеза на свойства 

получаемых материалов. Основная идея проекта заключается в 

выявлении зависимостей вида состав-структура-свойство для 

кристаллических сложнооксидных соединений с содержанием 

РЗЭ, и исследование многофункциональных свойств в 

зависимости от морфологических характеристик материалов. 

Цель Физико-химическое конструирование новых сложных оксидных 

соединений в системе Ln2O3-MeO-Me2O3 (Ln =La,Gd,Dy; Me 

=Cr,Fe,Ni). Достижения проекта приведут к определению 

механизмов и кинетических параметров синтеза соединений в 

различных условиях, возможности формирования 

кристаллических оксидных фаз с заданными морфологическими 

характеристиками и размерами кристаллов, с заданными 

функциональными свойствами материалов на их основе. 

Задачи 1) Поиск новых соединений в системе Ln2O3-MeO-Me2O3 (Ln = 

La, Gd, Dy; Me= Cr, Fe, Ni) высокотемпературным 

твердофазным и гидротермальным методом. 

2) Построение фазовых диаграмм систем Ln2O3-MeO-Me2O3 

(Ln = La, Gd, Dy; Me= Cr, Fe, Ni), включая теоретические 

расчеты линий фазовых равновесий для получения возможных 

фазового состава сложнооксидных соединений. 

3) Физико-химическое конструирование новых материалов, 

физико-химический анализ устойчивости фаз и определение 

механизмов и кинетических параметров синтеза соединений в 

разных условиях. 

Ожидаемые и 

достигнутые 

результаты  

 

Были проведены работы по изучению механизма образования и 

кинетика синтеза кристаллических оксидных фаз в разных 

условиях и характеризации фундаментальных закономерности 

состав-структура-свойство в сложнооксидных соединениях с 

содержанием РЗЭ. Учитывая полученные данные по 

оптимальным условиям синтеза на структуру и, свойства 

выработаны рекомендации, и предложена методика получения 

названных материалов. 

Научные результаты, полученные в рамках проекта, помогут 

понять механизм образования оксидных кристаллических фаз 

РЗЭ и синтез новых сложных оксидов, перспективных в 

фотокатализе, фотовальтаике и оптике. 
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